
Спецификация 0313893256 от 21.01.2025 

Договор 2302/10152545/11 от 31.03.2021 

Трансп.документ 

Всего по сертификату 

Грузомест 

Масса брутто, т 

Масса непо, т 

10 

9,922 

9,922  

Северсталь Метиз 
000 «Орловский сталепрокатный завод» 

302038, м.о. Орловский, Раздольная, 105Л 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 626088408 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сантехкомплект" 

142700, Россия, Московская обл., г.о. Ленинский, г. 

Видное, ш. Белокаменное, д. 1, к. 4, помещ. 50 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сантехкомплект" 

142700, Россия, Московская обл., г.о. Ленинский, г. 

Видное, ш. Белокаменное, д. 1, к. 4, помещ. 50 

02 Авто 

С920УВ34 №прицепа EB759534RUS 

0000559112 от 27.02.2025 

2170 ОП ЦК ГП Дата 27.02.2025 

Клиент 

Адрес 

Грузополучатель 

Адрес 

Вид отправления 

№ Трансп. средства 

№ Дов/Накл 

Склад отгрузки 

Шпилька 

М п/п Код изделия Партия Стандарт, ТУ Чертеж Класс прочности Марка стали Покрытие 
Кол-во 

тшт. 

Масса 

непо, т 

1 Шплк ТШТ D975 I  Ml Ox  1000 5.8 016 Ш25 8441641002  DIN  975 Не регламентируется 5.8 Ст3пс Гальваническое оцинкование 2,050 0,990 

2 Шплк ТШТ D975 1М10х2000 5.8 016 Ш25 8436533003  DIN  975 Не регламентируется 5.8 Ст3пс Гальваническое оцинкование 2,050 1,986 

3 Шплк ТШТ D975 1М16х1000 5.8 016 Ш10 8441569004  DIN  975 Не регламентируется 5.8 Ст3пс Гальваническое оцинкованое 2,310 2,996 

4 Шплк ТШТ D975 1 М 16х 1000 5.8 016 Ш 10 8441569011  DIN  975 Не регламентируется 5.8 Ст3пс Гальваническое оцинкование 0,770 0,999 

5 Шплк ТШТ D975 1 М 1 6х2000 5.8 016 Ш 10 8439112000  DIN  975 Не регламентируется 5.8 Ст3пс Гальваническое оцинкование 0,370 0,975 

6 Шплк ТШТ D975 1 М20х2000 5.8 016 Ш5 8441518001  DIN  975 Не регламентируется 5.8 Ст3пс Гальваническое оцинкование 0,240 0,988 

7 Шплк ТШТ D975 I М2ох2000 5.8 016 Ш5 8441518003  DIN  975 Не регламентируется 5.8 Ст3пс Гальваническое оцинкование 0,240 0,988 

       

Итого 8,030 9,922 

Показатели качества - результаты испытаний 
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N2 п/п Ilартих 
ГОСТ на 

мех. ислЕпаггия 

Мин. разруш. 

нагрузка 
Н 

Твердость 

НВ, 
НRС

 

Предел 

прочности  MIN,  

H/мм2 

1 8441641002 ГОСТ  ISO  898-1-2014 30200 152-238 520,00 

2 8436533003 ГOС'1 ISO 898-1-2014 32800 187-187 566,00 

3 8441569004 ГОСТ  ISO  898-1-2014 81600 152-238 520,00 

4 8441569011 ГОСТ 1SO 898-1-2014 95600 207-217 609,00 

5 8439112000 ГОСТ  ISO  898-1-2014 101100 187-197 644,00 

6 8441518001 ГОСТ  ISO  898-1-2014 155900 187-187 636,00 

7 8441518003 ГОСТ  ISO  898-1-2014 155900 187-187 636,00 

Система менеджмента ка' тва сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и 
техническим условиям,г1i' реписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды. 

ТТК ЧИТАРЕВА AЬ 
г7 -к>,2а25 

отк 
- ,. _ 

ооо  "осп4,._  

Электронный документ проверен, дата и время проверки: 27.02.2025, 11:51:56; 

Чигарева Анастасия Викторовна, Контролер мат.мет.полуф. 4 p, 23000439. 

Проверочный код: 0444967355 
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